PISO DE H°A°

Clasificacion: Hormigon tipo H 21,

Resistencia caracteristica minima: o ‘ bk:= 210 kg/cm2.
Cemento puzolanico.

Contenido minimo de cemento: 340 kg/m3.

Razén agua - cemento maxima: 0.45

Asentamiento: 5 cm (Tolerancia = 1 cm).

Tamafio maximo del agregado grueso: 32 mm

Las mallas electrosoldadas son estructuras de acero planas formadas por barras de acero dispuestas en
forma ortogonal y electrosoldadas en todos los puntos de encuentro. Estos productos son fabricados bajo
la norma IRAM-IAS U 500-06. El acero utilizado es de calidad T-500® (1), es decir laminado en frio y con
una tension de fluencia caracteristica de 500 MPa.

Se presentan en una amplia variedad de secciones, cuadriculas y diametros de alambres segun su
aplicacion final.

(1) ATR 500 fabricado segin norma IRAM-IAS U 500-26.




